
Schmiedeteile

Motorinnereien werden idR durch Zerspanung hergestellt. DIes lässt das Gefüge und kristaline Gitter des 
Stahls so, wie es gegossen wurde.
Durch Kaltumformung, also Schmieden, wird das Gitter allerdings so verändert, dass es zu einer 
Verfestigung kommt. Auch können so Eigenspannungen indiziert werden, die dann der auftretenden 
Spannung entgegen wirkt.
Kaltumformung hat allerdings nicht bei jedem Werkstoff eine verfestigende Wirkung.
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